
Joints transversaux

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. SecuOne Polyback EPDM 

Autocollant
7. Les parties à lier

• Le SecuOne polyback EPDM Autocollant doit avoir un joint d’au 
moins 5 cm aux deux côtés.

• Dans le cas d’un joint transversal, il faut employer le SecuOne 
polyback EPDM Autocollant au lieu du SecuOne polyback Tape 
comme la lisière y manque pour créer le joint.

• Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l’application de 
SecuOne polyback EPDM Autocollant.


